
 

 

CLIENTE/CUSTOMER: 
CERTIFICATO DI COLLAUDO E 

CONFORMITA’ 

INSPECTION AND CONFORMITY 

CERTIFICATE 

(UNI EN 10204 3.1.) 

SCQ\CER\9206 B 

ANOXIDE S.R.L. 

HUSARES  N°20 QUILMES  

BUENOS AIRES (ARGENTINA) 

C.A 

DOCUMENTO/DOCUMENT: 

Invoice N° 204/A  dated  15/05/2009  

 

PRODOTTO/PRODUCT 

Descrizione/Description DE SDR Q.tà Date Materia Prima/Raw Material N° Lotto Materia Prima / Batch 
Number Raw Material 

EF Coupler 40 11 300 04/08 Eltex TUB 121 34991 

PROVE DI RILASCIO DI LOTTO / BATCH RELEASE TESTS 

TIPO DI PROVA / TEST TYPE  SPECIFICHE      SPECIFICS  
CONDIZIONI 

CONDITIONS  

RISULTATI     

RESULTS       

1. INDICE DI FLUIDITA’ (M.F.R.) 

MELT MASS FLOW RATE (M.F.R.) 
UNI EN ISO 1133 190 °C.   5Kg   10min < ± 20% 

2. STABILITA’ TERMICA (O.I.T.) 

INDUCTION OXIDATION TIME (O.I.T.) 
EN 728 210°C  > 20 min 

3. PROVA DI PRESSIONE INTERNA 

HYDROSTATIC STRENGTH 
EN 921 165 h - 80 °C - 5,5 MPa > 165 h 

4. ASPETTO E COLORE 

APPEARANCE AND COLOUR 

UNI EN 1555-3 
UNI EN 12201-3 

--- 
CONFORME 
CONFORM 

5. CARATTERISTICHE GEOMETRICHE 

GEOMETRICAL CHARACTERISTICS 

UNI EN 1555-3 
UNI EN 12201-3 

23°C 
CONFORME 
CONFORM 

6. MARCATURA 

MARKING 

UNI EN 1555-3 
UNI EN 12201-3 

--- 
CONFORME 
CONFORM 

7. RESISTENZA COESIONE ELETTROSAL. 

COHESION RESISTANCE ELECTROF. 
ISO 13954 

DUTTILE-DUCTILE 
FRAGILE-BRITTLE 

DUTTILE 
DUCTILE 

LE PROVE 1 E 2 RIGUARDANO LA QUALITA’ DELLA MATERIA PRIMA. 
TESTS 1 AND 2 CONCERN THE QUALITY OF THE RAW MATERIAL. 
LE PROVE DA 3 A 7 DESCRIVONO LA QUALITA’ DEI RACCORDI, PER OGNI LOTTO DI PRODUZIONE. 
TESTS FROM 3 TO 7 DESCRIBE THE QUALITY OF THE FITTINGS, FOR EACH PRODUCTION BATCH. 
I RISULTATI DELLE RILEVAZIONI DI CONTROLLO DI QUESTO CERTIFICATO SONO STATI ESTRATTI DAI REGISTRI DI 
CONTROLLO INTERNO SU PRODOTTI SIMILARI A QUELLI DELLA CONSEGNA. 

THE TEST RESULTS OF THIS CERTIFICATE HAVE BEEN TAKEN FROM THE RECORDS OF THE INTERNAL TESTING FOR 
PRODUCTS  SIMILAR TO THE ONES OF THE DELIVERY. 

Date: 28/05/2009 
 

 
 


